
注入補修用・充填接着用軟質形 低粘度形エポキシ樹脂

エバーボンド® EP―301
エバーボンド EP-301は、軟質形低粘度タイプの注入用エポキシ樹脂です。
コンクリート構造物の挙動があるひび割れ、モルタルやタイルの浮き等の注入・充填接着に適してい
ます。ひび割れ注入は、自動式低圧エポキシ樹脂注入工法（SKグラウトプラグA 工法）により微細
なひび割れに対し優れた注入性と追従性と接着性が期待できます。

土木構造物　改修　トンネル内壁建築構造物　新設　腰壁

◦ 作業性が良い ― 低粘度で混合性・注入性に優れています。
◦ 追従性が良い ― 材料の伸びがある為、動きに追従します。
◦ 接着性が良い ― 接着力が強く、ひび割れ部への注入により、構造物を一体化します。
◦ 収縮が小さい ― 硬化時や経時による収縮が殆どありませんので、充填後の肌分かれなどを起こしません。

◦ 挙動するコンクリート構造物のひび割れの隙間やモルタル等の浮き部の注入・充填接着
◦ 手摺埋設空洞部への注入・充填接着

エバーボンド EP―301の特長

エバーボンド EP―301の用途

建築・土木用 軟質形低粘度形注入エポキシ樹脂

エバーボンド EP-301 ： JAIA-008750 F ☆☆☆☆／JAIA-503733 4VOC 基準適合
EverBond® EP-301

・総プロ(土木補修用エポキシ樹脂注入材)3種適合品・NEXCO（ひび割れ注入材）3種適合品

【☆主剤3㎏＋硬化剤2㎏＝5㎏セット】



性状
エバーボンド EP-301

項目 主剤 硬化剤
主成分 エポキシ樹脂 変性脂肪族ポリアミン
外観 透明液体 褐色透明液体

混 合 比 主剤：硬化剤＝ 3：2（重量比）
混合比重 1.10 ± 0.1g/㎤

可使時間
（300g）

  5℃　約 215 分
10℃　約 110 分
15℃　  約 65 分
20℃　  約 45 分
25℃　  約 35 分
30℃　  約 25 分

※可使時間については、測定値で規格値ではありません。
※一度に混合する量は、可使時間内に使用できる範囲として下さい。

物性データ　「コンクリートの耐久性向上技術の開発」(建設省総合技術開発プロジェクト) 
　　　　　　　注入材および充填材の品質規格（土木補修用エポキシ樹脂注入材）3種に基づく試験

「コンクリートの耐久性向上技術の開発」（総プロ）3 種 エバーボンド EP-301

試験項目 試験結果 規格値
粘度（cps） 650 1000 以下

可使時間（分） 89 30 以上
硬化時間（時間） 22 24 以内
硬化収縮（％） 0.03 0.1 以下
伸び率（％） 126 100 以上

モルタル付着強さ（乾燥面）（kgf/㎠） 107 60 以上
付着耐久性保持率（%） 110 60 以上

物性データ　「構造物施工管理要領」東日本高速道路㈱、中日本高速道路㈱、西日本高速道路㈱
　　　　　　　表3-4-1　ひび割れ注入工法用エポキシ樹脂系ひび割れ注入材の品質規格3種に基づく試験

NEXCO「構造物施工管理要領」ひび割れ注入材（3 種） エバーボンド EP-301

試験項目 単位 試験結果 規格値

未硬化の注入材
粘度（×10-3） Pa・s 514 1000 以下

可使時間 min 51 30 以上
収縮率 ％ 1.3 3.0 以下

硬化した注入材

伸び ％ 134 100 以上

モルタル付着強さ
乾燥面 N/㎟ 11 6 以上
湿潤面 N/㎟ 6 3 以上

付着力耐久性保持率 ％ 96 60 以上

梱包容量 

5㎏セット（主剤：3㎏、硬化剤：2㎏）/ ケース 低粘度形（Ⅱ-L-R）一般用

材料使用温度との目安
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エバーボンド EP-301

｜ エバーボンド® EP―301

建築・土木用 軟質形低粘度形注入エポキシ樹脂
・JIS A 6024：2015 ・総プロ（土木補修用エポキシ樹脂注入材）３種 ・NEXCO（ひび割れ注入材）３種相当品

※   詳細な注意事項が必要な場合は、
安全データシート（SDS）を 
ご参照下さい。


